Opakovací test – kování, skupina A

Jméno a příjmení: ____________________________
Datum: ____________
1. Pokuste se vysvětlit, co je to kování:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Vysvětlete pojem kovací teplota:

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Charakterizujte litinu z hlediska kování:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Popište, k čemu slouží kovářská ohřívací pec. Čím se liší od kovářské výhně? 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Pokuste se charakterizovat oceli s vyšším obsahem uhlíku z hlediska ohřevu na kovací teplotu:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
6. Jaký nástroj je znázorněn na obrázku? Popište k jakému účelu se používá:
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Pokuste se charakterizovat (popř. načrtnout) zápustkové kování:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8. Jaké mohou vzniknout vady při kování při příliš vysoké a příliš nízké teplotě?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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