Textilní vlákna – pracovní list
1. Rozdělte textilní vlákna podle původu.
	Přírodní vlákna
	Chemická vlákna

	rostlinná
	živočišná
	z přírodních polymerů
	ze syntetických polymerů

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


polypropylen, juta, arašídové vl., velbloudí vl., kevlar, regenerované hedvábí, kokosové vl., mohér, viskóza, PVC, bavlna, sójové vl., vlna, polyester, králík, kopřiva, měďnaté vl., hedvábí, konopí, nomex®, len, polyakrylonitril, acetátové vl, alpaka
2. Přiřaďte k obrázkům názvy vláken.
hedvábí, PES, viskóza, len, nomex®, vlna
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3. Určete, jaké vlákno je na obrázku, popište pěstování, způsob získávání vláken a vlastnosti tohoto vlákna.
[image: ]

Textilní vlákna – správná řešení
Materiál je určen pro studenty 1. ročníku střední odborné školy se zaměřením na textil. Spadá pod vzdělávací obor oděvnictví, téma textilní vlákna. Očekávaným výstupem je schopnost studenta rozdělit vlákna do základních skupin, podle obrázků řezů přiřadit správné názvy vláken a stručně popsat vlastnosti, pěstování a získávání bavlněných vláken. Studenti by měli vyřešit úkoly na základě získaných znalostí z předešlých hodin. Může být použit 
k samostatné práci nebo jako pomůcka při opakování znalostí.
1. Rozdělte textilní vlákna podle původu.
	Přírodní vlákna
	Chemická vlákna

	rostlinná
	živočišná
	z přírodních polymerů
	ze syntetických polymerů

	juta
	velbloudí vl.
	regenerované hedvábí
	kevlar

	kokosové vl.
	mohér
	arašídové vl.
	polypropylen

	bavlna
	vlna
	viskóza
	PVC

	kopřiva
	králík
	sójové vl.
	polyester

	konopí
	hedvábí
	měďnaté vl.
	nomex®

	len
	alpaka
	acetátové vl
	polyakrylonitril


2. Přiřaďte k obrázkům názvy vláken.
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nomex®				len				PES
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vlna					hedvábí			viskóza
3. Určete, jaké vlákno je na obrázku, popište pěstování, způsob získávání vláken a vlastnosti tohoto vlákna.
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Na obrázku je bavlna.
Bavlna se pěstuje v subtropickém pásmu (převážně Asie, Afrika, Severní a Jižní Amerika). Pěstují se různé druhy bavlníků, proto se liší jemností, délkou, drsností, barvou a celkovým charakterem. 
Po odkvětu vytváří bavlník plody – tobolky, které dosahují velikosti vlašského ořechu. Tobolky obsahují semena pokryté vlákny. Při dozrávání tobolky praskají a začínají se z nich uvolňovat chomáčky bavlny. Po sklizni se oddělují vlákna od semen na odzrňovacích strojích.
Vlastnosti bavlněných vláken jsou určeny druhem bavlníku, stupněm zralosti vláken a ovlivněny jsou i tím, kde byla bavlna pěstována. Bavlněná vlákna mívají délku 10 až 60 µm a průměrná tloušťka je 26 µm. U nás dělíme bavlnu do dvou skupin podle délky. Dlouhá vlákna od 35 mm a výše, ostatní vlákna s délkou kratší než 35 mm. Tažnost a pružnost je nízká, vlákna mají velmi dobrou navlhavost a nízkou odolnost vůči plísním. Při dlouhodobém působení slunečního světla bavlna křehne a hnědne, rovněž hnědne při dlouhodobém působení teplot kolem 200 oC, při vyšších teplotách dochází k jejímu zuhelnatění. 
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