Opakovací test – svarové spoje, skupina B
Jméno a příjmení: ____________________________
Datum:  ____________

1. Jaké materiály lze svařovat? K čemu dochází v okolí spoje při samotném svařování?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Jaký svar je znázorněn na obrázku?
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_________________________________

_________________________________ _________________________________

3. V jaké podobě může být dodávaná energie v průběhu svařování?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Vysvětlete pojem tavné svařování:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
5. Doplňte tabulku:

	Metoda svařování
	Teplota (°C)

	
	4 200 až 6 400

	Obloukové svařování netavící se elektrodou
	

	Obloukové svařování v ochranné atmosféře
	


6. Popište, pro plechy jaké tloušťky používáme svar V:

___________________________________________________________________________

7. Popište princip svařování třením:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Jaký svar je znázorněn na následujícím obrázku? Pro plechy jaké tloušťky se dá použít?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

9. Vyjmenujte svary podle tvaru spoje:

a. __________________________________________________________________

b. __________________________________________________________________

c. __________________________________________________________________

10. Popište využití svařování ultrazvukem:
___________________________________________________________________________
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